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AplicAción de fibrA de cArbono 

postAles de rehAbilitAción 
estructurAl bAjo el AguA

l uso de sistemas avanzados de fibra de 
carbono y fibra de vidrio (CFrP y GFrP por sus 
siglas en inglés), se ha masificado en aplica-
ciones de refuerzo para edificación, tuberías  y 
obras viales. Sin embargo, existe una aplica-
ción que en Chile ha sido muy poco explorada 
y que en el mundo ya es una realidad. Se trata 
de la rehabilitación estructural de la infraes-

tructura portuaria. Una solución fundamental en estructuras que 
constantemente se ven enfrentadas a las complejas condiciones del 
clima costero. “Los Sistemas Tyfo de fibra de carbono y vidrio se 
pueden utilizar para reforzar y proteger estructuras de concreto/hor-
migón, madera y acero en los puertos”, explica Pablo Fuertes, ge-

rente general de Fibrwrap Chile. La clave está en que una de las 
ventajas de este sistema, según explican sus proveedores, es que 
actúa como capa protectora para prevenir la entrada de agua, sales, 
oxigeno y otros agentes del ciclo corrosivo. “el uso de materiales 
avanzados para rehabilitación de estructuras y protección del medio 
ambiente es una metodología comprobada. no solo ahorra capital, 
también mantiene los servicios en operación mientras se desarrolla 
el proceso constructivo y extiende la vida útil de las estructuras ma-
rinas”, indica Fuertes.

A continuación, una selección de imágenes de dos experiencias 
en Canadá. Faenas que consideraron una rigurosa logística, sobre 
todo, en aquellas etapas submarinas. otra aplicación de las fibras de 
carbono, vistas –esta vez– bajo el agua.

E

n Dos experiencias internacionales dan cuenta del uso de esta solución en obras de infraestructura 

portuaria. Una aplicación que no ha sido utilizada en Chile. refuerzo estructural que enfrenta al clima 

costero. n A continuación, una selección de imágenes de estas faenas ejecutadas –ahora– bajo el agua.
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ALejAnDro PAvez v.
PerioDiSTA reviSTA biT 

muelle Viterra, Canadá.
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cAso 1 / Muelle hAlifAx
el muelle Halifax, ubicado en la localidad de nova Scotia, Canadá, se caracteriza por ser 
un viejo ícono de la ciudad. Corresponde a una plataforma soportada por pilotes de 
madera hincados en la bahía que, hace no mucho tiempo, se encontraban en deplora-
bles condiciones producto del severo ambiente marino y de microrganismos devoradores 
de la madera. Ante esta situación, y tras evaluar una serie de alternativas (entre las que 
contaba remplazar cada uno de los pilotes dañados), se optó por “repararlos con enca-
misados rígidos de FrP, otorgando un incremento estructural adicional, manteniendo las 
operaciones y negocios durante el proyecto”, indica Fuertes.

www.fibrasdecarbono.cl

antes de la aplicación, se limpiaron los pilotes, 
removiendo todos los organismos marinos 
existentes. determinada la pérdida de sección 
de los pilotes de madera, comenzó el proceso 
de “wrapping” o envoltura. todos los pilotes 
considerados deficientes fueron reparados con 
una o dos soluciones de fibra.

se realizó un encamisado precurado de 
FRP que se rellenó con grout de curado 
bajo agua. el grout llena el espacio anular 
entre el encamisado, como también cual-
quier oquedad en los pilotes donde ha 
sido removido el material defectuoso.

se utilizó el sistema “wet lay up” o lami-
nación húmeda, aplicada a los pilotes que 
requerían protección, pero que contaban 
con la mayoría de su superficie de sección 
transversal intacta. la fibra es saturada 
con un epóxico de curado bajo agua.

todos los pilotes se reforzaron desde la 
zona inferior de las vigas hasta un míni-
mo de 60 cm bajo la zona tidal (tramo 
que se moja y se seca conforme sube y 
baja la marea, dos veces al día). la insta-
lación de tela de fibra bajo agua fue eje-
cutada por buzos certificados.

estos sistemas pueden ser diseñados para pro-
porcionar esfuerzo de corte adicional, confina-
miento y esfuerzo de flexión de pilotes existen-
tes. aun cuando el proyecto no requería refuerzo 
estructural, los encamisados proporcionaron in-
cremento en la capacidad a esfuerzo axial. el sis-
tema wet lay up, proporcionó incremento en la 
capacidad de corte y confinamiento.
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cAso 2 / Muelle ViterrA
el muelle viterra, se ubica en la ciudad de vancouver, en la costa oeste 
de Canadá. Su estructura es de hormigón armado y consiste en una 
losa sostenida por diferentes elementos en la subestructura, que inclu-
ye pilares de hormigón de 1,5 m de diámetro, vigas transversales que 
conectan las columnas. entre otros elementos, el muelle soporta un 
riel de tren por el cual se traslada una grúa de 90 toneladas.

el proceso comenzó con la limpieza de los elementos a reforzar y 
con la reparación del hormigón para recibir la fibra. esto consistió 
en remover el material dañado por agentes corrosivos, limpiando el 
acero corroído hasta llegar a metal blanco. Posteriormente se le dio 
un tratamiento de inhibición de corrosión al acero y al hormigón. 

Terminada la reparación del hormigón, 
se diseñó el refuerzo con fibra para 
incrementar la capacidad a flexión y al 
corte en las vigas diagonales. 

Las vigas horizontales se encontraban 
agrietadas, por lo que fueron inyectadas 

con epóxico y envueltas en fibra de 
vidrio con dos capas para incrementar 

su capacidad cortante.



Las columnas, fueron encamisadas con fibra 
y saturadas con resina epóxica, para 

protegerlas en la sección de la marea 
(tidal zone). el color gris de la resina que cura 

bajo agua es similar al color del hormigón 
curado y mojado, de esta forma el proceso se 

mimetiza al punto de no ser percibido.
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